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ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № СИ20/20.01-03 от 20.01.2020 года 

(образца продукции) 

Полное наименование образца 
(пробы) продукции 

Концентрат минирального галита "Натрий хлористый" 

Идентификационный код 
образца (пробы) 

2001-03 

Наименование и адрес 
изготовителя 

Общество с ограниченной ответственностью " СПАРТА": 300002, Россия, 
г. Тула, улица Литейная, дом 12, офис 3 

Наименование и адрес 
заказчика испытаний 

Общество с ограниченной ответственностью " СПАРТА": 300002, Россия, 
г. Тула, улица Литейная, дом 12, офис 3 

Основание для проведения 
испытаний 

Заявление № 190 от 31.12.2019 г. 

НД на продукцию - 

Цель испытаний подтверждение на соответствие требованиям ТУ 08.91.19-001-34671823-
2017 Технические условия 

Метод (методика) испытаний ТУ 08.91.19-001-34671823-2017 Технические условия 

Место проведения испытаний по месту осуществления деятельности 

Дата получения объекта 
испытаний 

31.12.2019 

Сроки испытаний 31.12.2019 г. –20.01.2020г. 

Условия окружающей среды температура (21÷25) оC, влажность (53÷55) %,  
давление (730÷750) мм. рт. ст. 

 
Результаты испытаний 
 
 

Приняты следующие условные обозначения: 
С – изделие соответствует проверяемому требованию НД; 
Н – изделие не соответствует проверяемому требованию НД; 
НП – данное требование НД не применимо к испытуемому изделию 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

№ 
п/п 

Наименование показателя (характеристик) и 
критерий соответствия по  

ТУ 

Пункт 
требований 

НД 

Метод 
исследован

ия 

Результат испытания 
(наблюдения)  

Вывод 

1.Технические требования  

1 

Характеристики.  
По физико-химическим показателям галит должен 
соответствовать требованиям и нормам, указанным в 
таблице 1. 

1.1  

  

2 Определяемый остаток Допустимое содержание Табл.1    

3 Внешний вид 
Кристаллический 
сыпучий продукт 

 
Соответствует С 

4 

Цвет Белый цвет или серый с 
различными оттенками 

от сероватого до 
розового 

 

Белого цвета С 

5 
Массовая доля хлористого 
натрия, % не менее 

93  
96,5% С 

6 
Массовая доля нерастворимого 
в воде остатка, % не более 

2,5  
1,98% С 

7 
Массовая доля кальций-иона, 
% не более 

0,90  
0,64% С 

8 
Массовая доля магний-иона, % 
не более 0,80 

 
0,57% С 

9 
Массовая доля калий-иона, % 
не более 

0,40  
0,28% С 

10 
Массовая доля сульфат-иона, 
% не более 2,30 

 
1,12% С 

11 
Массовая доля оксида железа, 
% не более 0,10 

 
0,26% С 

12 
Массовая доля влаги, % не 
более 

5  
2% С 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ1: 

 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА ПО 

ПРОВЕРЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ. 

 

 

Ответственный за оформление протокола /_____________________/ Корниенко А.Д./ 

                                                                          подпись                         Ф.И.О. 
 

                                                           
1 ПРИМЕЧАНИЕ: 

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. 

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной 

лаборатории. 


